
Łódź. 2008-05-13

KATEDRA  MECHANIKI
MATERIAŁÓW

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 

DEPARTMENT OF MECHANICS
OF MATERIALS

TECHNICAL UNIVERSITY OF 
ŁÓDŹ

Al. Politechniki  6,        93-590 Łódź,      Poland,     Tel/Fax  (48) (42) 631 35 51

Opis remontu budynku Przedszkola Miejskiego w Łodzi 
ul. Jaracza 68

Inwestor 
Miasto Łódź, Wydział Edukacji

Adres inwestycji:
Łódź ul. Jaracza 68

opracował

dr inż. Piotr Dębski
rzecz. woj. w specj. konstr.-bud. wpis 421/98

maja 08

1



SPIS TREŚCI
1.Przedmiot i cel opracowania.................................................................................................4

2.Dane ogólne.............................................................................................................................4

2.1.Lokalizacja....................................................................................................................4
2.2.Dane techniczne charakteryzujące obiekt.....................................................................4
2.3.Instalacje ......................................................................................................................4

3.Opis ogólny budynku.............................................................................................................5

4.Zakres przewidzianego remontu na 2008 rok.....................................................................5

4.1.Prace na dachu -murarskie i dekarskie............................................................................5

A......................................................................................................................................6
C......................................................................................................................................6

4.2.Prace na elewacjach............................................................................................................9

4.3.Prace we wnętrzach..........................................................................................................12

4.3.1.Zszywanie pęknięć murów nośnych system  Helifix...............................................15
4.3.2.Rekonstrukcja spękanej ścianki działowej dzielącej pomieszczenia nr 1 i 2...........19
4.3.3.Iniekcja ściany podłużnej korytarzowej ..................................................................20
4.3.4.Naprawy ścian działowych w pomieszczeniach 2,3,4,5..........................................22
4.3.5. Prace malarskie.......................................................................................................24

RYSUNKI ZAMIESZCZONE W TEKŚCIE
Rysunek 1szkic sytuacyjny budynku przedszkola przy ul. Jaracza 68................................4

Rysunek 2 szkic dachu   ...........................................................................................................6

Rysunek 3 miejsce montażu wzmocnienia nadproża.............................................................9

Rysunek 4 zszycia murów na elewacji południowej...............................................................9

Rysunek 5 zszycia murów na elewacji wschodniej...............................................................10

Rysunek 6 zszycia na elewacji zachodniej ............................................................................10

Rysunek 7 zszycia na elewacji   północnej............................................................................11

Rysunek 8 szkic rzutu I piętra...............................................................................................13

Rysunek 9 szkic rzutu parteru...............................................................................................14

Rysunek 10 szkic ścian sanitariatu nr 8 z zaznaczonymi rysami i prętami zszywajacymi

...................................................................................................................................................15

Rysunek 11 zbrojenie ścian klatki schodowej.......................................................................16

Rysunek 12 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia 

gospodarczego nr 6..................................................................................................................17

Rysunek 13 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia nr 01

...................................................................................................................................................17

Rysunek 14 szkic rozmieszczenia zbrojenia Helifix.............................................................18

2



Rysunek 15 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia nr 01

...................................................................................................................................................18

Rysunek 16 ścianki w osiach A i B -podwójne, zbrojone.....................................................20

Rysunek 17 szkic spękanej ściany korytarzowej..................................................................20

Rysunek 18 ściana działowa dzieląca pomieszczenie 1 i 2...................................................22

Rysunek 19 ściana działowa dzieląca pomieszczenie 3 i 4...................................................22

Rysunek 20 ściany działowe dzielące pomieszczenia 5 i 2 oraz 5 i 4...................................22

RYSUNKI TECHNICZNE
nr 1 rzut I piętra skala 1:200
nr 2 rzut I parteru skala 1:200
nr 3 rzut dachu – instalacja odgromowa skala 1:200
nr 4 rzut dachu – remont kominów skala 1:200

3



1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt     remontu w ustalonym z inwestorem zakresie 

Przedszkola Miejskiego nr 220 zlokalizowanego w Łodzi ul. Jaracza 68

2. Dane ogólne

2.1.Lokalizacja
Budynki usytuowane są w Łodzi przy ulicy Jaracza 68.

68.

72

61
59

63

(c) modgik.lodz.pl(c) modgik.lodz.pl(c) modgik.lodz.pl(c) modgik.lodz.pl(c) modgik.lodz.pl

Jaracza

Rysunek 1szkic sytuacyjny budynku przedszkola przy ul. Jaracza 68

2.2.Dane techniczne charakteryzujące obiekt
Kubatura 5560 m3

Powierzchnia użytkowa 2500m2

2.3.Instalacje 

• wodociągowa 

• kanalizacyjna

• elektryczna
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• odgromowa

• gazowa

• centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci cieplnej

• telekomunikacyjna

• p. pożarowa

3. Opis ogólny budynku

Obiekt powstał w latach pięćdziesiątych. Jest to budynek murowany, wolnostojący, o rzucie 

dwóch prostokątów tworzących literę L. Budynek jest częściowo podpiwniczony, dwu- i trzy- 

kondygnacyjny. 

Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, ściany wewnętrzne z cegły 

ceramicznej pełnej i dziurawki. Ściany wewnętrzne działowe wykonane są z cegły dziurawki 

jako dwuwarstwowe z pustką powietrzną.

We fragmentach konstrukcję nośną budynku stanowi szkielet żelbetowy.

W budynku występują żelbetowe słupy o przekroju okrągłym, a także słupy żeliwne typowe 

dla dziewiętnastowiecznych obiektów fabrycznych.

Stropy w budynku wykonano jako stropy ceramiczne Ackermana (nad parterem i II piętrem) 

oraz typu Kleina na belkach stalowych(nad piwnicami i nad I piętrem).

Schody żelbetowe, wylewane na mokro.

Dach wykonano jako płytę żelbetową monolityczną o grubości około 10cm wspartą na 

żelbetowych dźwigarach.

4. Zakres przewidzianego remontu na 2008 rok.

Przewidziano wykonanie w bieżącym roku następujących prac remontowych:

4.1.Prace na dachu -murarskie i dekarskie
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Rysunek 2 szkic dachu   

A

C

l e g e n d a

gzyms do naprawy
kominy do częściowego przemurowania

obszar słabej płyty dachowej, który nie 
wolno dodatkowo obciążać materiałami 
budowlanymi
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1. Naprawa kominów polegającą na przemurowaniu wyznaczonych kominów będących w 

bardzo złym stanie.

2. Naprawy tynków na wszystkich kominach.

3. Założenie blacharki - czapki na kominach.

4. Wymiana wszystkich wywietrzników kanalizacyjnych 

5. Zdjęcie i powtórne założenie instalacji odgromowej

• demontaż instalacji na dachu,

• założenie nowej instalacji z drutów φ 6mm,

6. Naprawa wskazanych gzymsów betonowych na dachu.

• usunięcie luźnych fragmentów,

•  oczyszczenie zbrojenia,

• pokrycie warstwą szczepną i antykorozyjną np. ASOCRET-KS/HB,

• pokrycie warstwą reprofilujacą ASOCRET-FM40V grubość min.1cm

• pokrycie warstwą impregnującą ASOCRET-OS/RS

7. Ocieplenie połaci.

• montaż krawędziaków na obwodzie połaci dachu,

• pokrycie połaci dachu płytami  styropianowymi EPS 100 gr 6cm za pomocą 

łączników teleskopowych,

• pokrycie papą podkładową do mocowania mechanicznego modyfikowaną na 

włókninie poliestrowej gr3mm maksymalna siła rozciągająca wzdł/poprz 

900/700  N/50mm  giętkość w niskiej temp -15C,

• pokrycie papą wierzchniego pokrycia termozgrzewalna modyfikowana SBS max 

siła rozciągająca N/50mm wzdł/poprz. 700/400 gr. papy 4,4mm  giętkość w 

niskiej temperaturze -25C,

• montaż kominków,

8. Ocieplenie gzymsów 

• montaż płyt styropianowych PSK-1-60  na gzymsach. Płyty styropianowe 

laminowane jednostronnie papą podkładową mocowane mechanicznie za 

pomocą kołków teleskopowych (styropian EPS 100 gr 6cm)

• wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 0.55mm

• pokrycie gzymsów papą podkładową  modyfikowaną na włókninie poliestrowej 

min200g/m2 gr4,6mm  zawartość bituminu modyfikowanego 3000g/m2 
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maksymalna siła rozciągająca  wzdł/poprz  1100/800 N/50mm giętkość w niskiej 

temp -25C

• pokrycie gzymsów papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS 

osnowa włóknina poliestrowa  max. siła  rozciągająca N/50mm wzdł/poprzek 

1100/800 gr. papy 5,2mm  

9. Założenie nowych rynien z blachy ocynkowanej.

10. Wymiana rur spustowych.

8



4.2.Prace na elewacjach

Rysunek 3 miejsce montażu wzmocnienia nadproża

1. Montaż wzmocnienia nadproża  nad 2 słupem od zachodu

• wycięcie tarczą dwóch pionowych bruzd o długości po 4m i głębokości 6cm w filarku okiennym 
• wzmocnienia filarka okiennego dwoma prętami HeliBar o średnicy ϕ 6 zamocowanego w bruzdach na głębokości 6 cm przy użyciu zaprawy bezskurczowej HeliBond MM2
• przygotowanie wzmocnienia w warsztacie wg projektu
• wywiercenie otworów do montażu wzmocnienia
• montaż wzmocnienia
• zamurowanie otworów montażowych

2. Montaż prętów helifix na ścianach zewnętrznych    – szczegóły zamieszczono w przedmiarze (arkusz EXCEL)

Łączna długość prętów zszywających –75.80m

Łączna długość rys wypełnianych zaprawą MAXREST   –39.00m

Rysunek 4 zszycia murów na elewacji południowej

C

zszycia 2x 6m.
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Rysunek 5 zszycia murów na elewacji wschodniej

Rysunek 6 zszycia na elewacji zachodniej 

zszycia 2x 6m.

zszycia 2x 3m.

zszycia 2x 9m.

zszycia 2x 8m.zszycia 2x 2.7m.

zszycia 2x 1.2m.

zszycia 4x 3m.
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Rysunek 7 zszycia na elewacji   północnej

2x4.5m
1x9m
2x3m
4x1.2m

długość zszyć

zachodnia1 30.40m
południowa 12.00m
wschodnia 28.00m
zachodnia2 5.40m
północna 28.80m

razem 104.60m

11



4.3.Prace we wnętrzach
Prace obejmują:

1. Zszywanie pęknięć murów nośnych system  Helifix

2. Wypełnianie rys murów nośnych metodą iniekcji Maxgrout

3. Przemurowanie ścianki działowej z  użyciem zbrojenia Murfor

4. Wypełnienie zarysowań i osiatkowanie ścian działowych

5. Montaż na szkielecie stalowym fragmentu ściany z gipsokartonu 

6. Prace tynkarskie malarskie i glazurnicze .
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Rysunek 8 szkic rzutu I piętra

l e g e n d a
pomieszczenia remontowane  
sale o numerach         1,2,3,4,5,6,
korytarz  7
klatka schodowa 8
sanitariat 9

rekonstrukcja ściany działowej Murfor
ściana iniekowana Maxgrout
ściany zszywane Helifix
tynkowanie sufitu
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Rysunek 9 szkic rzutu parteru

l e g e n d a
pomieszczenia remontowane  
pomieszczenie oznaczone numerem 01 
korytarz  02
przedsionek do sanitariatu 03

ściany zszywane Helifix
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4.3.1.Zszywanie pęknięć murów nośnych system  Helifix

Zaprojektowano wykonanie zszyć spękanych murów nośnych przy użyciu systemu Helifix w 

następujących pomieszczeniach:, 

1. na klatce schodowej nr 8 na piętrze, 

2. w pomieszczeniu gospodarczym nr 6 ,

3. w sanitariacie nr 9, 

4. na parterze w pomieszczeniu nr 01,

5. w korytarzu oznaczonym numerem 02.

Do wykonania zszyć należy użyć prętów ϕ 6.

Sanitariat:

W sanitariacie należy wykonać zszycie w/g poniżej przedstawionego rysunku. Długości 

prętów wynoszą : 4x 200 cm, 3 x 80 cm i 1x 300cm.

Przed przystąpieniem do wykonywania bruzd należy zdemontować dwie muszle sedesowe i 

usunąć glazurę ze ścian w drugiej i trzeciej kabinie od strony zachodniej. 

Po wykonaniu zszyć, należy zamontować na szkielecie stalowym płyty gipsowo kartonowe o 

podwyższonej odporności na wodę i na nich założyć glazurę o identycznym wyglądzie jak w 

całym pomieszczeniu.

Na ścianie oznaczonej numerem 91 należy zdjąć dwa pasy kafli w obszarze zarysowania i 

powtórnie je zamocować.

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 

3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą MAXREST. 

Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce tynkarskiej. 

Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności. 

Rysunek 10 szkic ścian sanitariatu nr 8 z zaznaczonymi rysami i prętami zszywajacymi
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Klatka schodowa:

Na zarysowanych ścianach klatki schodowej należy wykonać zszycie w/g poniżej 

przedstawionego rysunku

Długości prętów wynoszą : 17x 200 cm.

Rysunek 11 zbrojenie ścian klatki schodowej

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 

3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą MAXREST. 

Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce tynkarskiej. 

Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności. 

Pomieszczenie gospodarcze nr 6 :

Na zarysowanych ścianach pomieszczenia gospodarczego nr 6  należy wykonać zszycie w/g 

poniżej przedstawionego rysunku

Długości prętów wynoszą : 6 x 120cm.
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Rysunek 12 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia gospodarczego nr 6

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 

3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą MAXREST. 

Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce tynkarskiej. 

Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności. 

Pomieszczenie na parterze  nr 01 :

Na zarysowanych ścianach pomieszczenia   nr 01  należy wykonać zszycie w/g poniżej 

przedstawionego rysunku

Długości prętów wynoszą : 9x 120cm.

Rysunek 13 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia nr 01

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 

3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą MAXREST. 

Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce tynkarskiej. 

Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności. 

Korytarz na parterze  nr 02 :
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Na zarysowanych ścianach korytarza  nr 02  należy wykonać zszycie w/g poniżej 

przedstawionego rysunku. Zsycia wykonać po dwóch stronach ściany. 

Długości prętów wynoszą : 2x6 x 375cm.

Rysunek 14 szkic rozmieszczenia zbrojenia Helifix

Rysunek 15 szkic rozmieszczenia prętów zszywających na ścianach pomieszczenia nr 01

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 

3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą MAXREST. 

Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce tynkarskiej. 

Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności. 

Opis technologii wykonania napraw systemem Helifix :

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na  głębokość 6 cm o rozstawie około 45 cm.

2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb 

szczeliny. 

4. Wcisnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając 

odkryte powierzchnie pręta. 

6. Zwilżać okresowo. 

7. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą HeliBond MM2 . 
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4.3.2.Rekonstrukcja spękanej ścianki działowej dzielącej 
pomieszczenia nr 1 i 2.

Wskazaną ściankę działową dzielącą pomieszczenia 1 i 2 należy rozebrać. Przed 

demontażem należy odłączyć okablowanie elektryczne. Wybudować ścianki z cegły 

ceramicznej pełnej zbrojnej wkładkami Murfor RND/Z/200 ze stali ocynkowanej. Sposób 

rozmieszczenia zbrojenia przedstawia poniżej zamieszczony rysunek. Ściankę należy 

właściwie zakotwić strzępami. Po wykonaniu ścianki należy wykonać tynki i zrekonstruować 

instalację elektryczną.

 

siatki MURFOR 
co 50cm 

4 warstwy 
siatek 
MURFOR 

posadzka w piwnicy 
lub strop nad parterem 

ściana 
podłużna 
nośna 
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co 50mm 

Rysunek 16 ścianki w osiach A i B -podwójne, zbrojone

4.3.3.Iniekcja ściany podłużnej korytarzowej 

Rysunek 17 szkic spękanej ściany korytarzowej

Rysy i spękania po obydwu stronach spękanej ściany korytarza nr 7 należy poszerzyć 

przy użyciu tarczy na szerokość około 1cm i na głębokości 3 cm, a następnie po oczyszczeniu 

i nawilżeniu wypełnić szczelnie zaprawą niekurczliwą MAXREST

Wykonać nawierty ścian przechodzące przez rysy i zamontować zawory iniekcyjne.

Postępować ściśle według zaleceń producenta preparatu.

zbrojenie 
Murfor 
RND/Z/200
 

Uwaga: 

Do zbrojenia ścian działowych 

zastosować System Murfon – system 

zbrojenia murów opracowany przez 

firmę BEKAERT .Dystrybutor HEBE 

Michałow Grabina ul. Kwiatowa 43. 

05-126 Nieporęt

tel 022 772 45 67 faks 022 772 45 78

cena 1 sztuki dł 1m  
17.50 zł netto
21.35 zł brutto
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Iniekcja i przygotowanie mieszanki:

Należy wlać wodę do czystego pojemnika i stopniowo dodawać MAXGROUT INJECTION. 

20kg produktu wymaga od 6 do 6,8 litra wody ( 32% wagowo). Najlepsze zmieszanie 

produktu uzyskuje się metodami mechanicznymi stosując mieszarkę (400-600 obr./min). 

Proces mieszania należy prowadzić do czasu uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek 

zaprawy. Nie wprowadzać większej ilości wody niż zalecana, ponieważ może to doprowadzić 

do sedymentacji składników produktu. Przygotować taką porcję, którą można zużyć w 

przeciągu 20 minut.

Aplikacja może być zastosowana przez zalewanie lub metodami iniekcji niskociśnieniowej. 

Iniekcję rozpocząć, gdy wnętrze otworów jest wciąż wilgotne. Jeżeli zachodzi potrzeba 

rozmieszać ponownie miksturę celem utrzymania jej płynności lecz nie dodawać wody. 

Iniekcja powinna być zapoczątkowana od dolnego odwiertu. Maksymalne zalecane ciśnienie 

nie większe niż 3atm. Po zakończonej iniekcji tzn. Związaniu MAXGROUT INJECTION, 

otwory należy zaślepić materiałem MAXREST.

Zużycie:

1 kg MAXGROUT INJECTION wypełnia objętość ok. 0,750 l.

Zużycie MAXGROUT INJECTION jest zróżnicowane w zależności od porowatości podłoża i 

od wielkości ubytku do wypełnienia. 

UWAGI

• Nie dodawać cementu, kruszywa ani innych substancji.

• Pozostałości poprzedniej mieszanki nie wykorzystywać przy sporządzaniu nowej.

• ·Przed zastosowaniem MAXGROUT INJECTION do celów innych niż wskazane 

prosimy o skonsultowanie się z działem technicznym naszej firmy.
BHP

MAXGROUT INJECTION nie jest substancją toksyczną, co najwyżej szorstką, dlatego 

podczas przygotowywania roztworu i wykonywania injekcji należy nosić ochronną odzież, 

rękawice i okulary. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie umyć je wodą 

unikając wcierania. Jeśli podrażnienie trwa nadal, skonsultować się z lekarzem.

Po zakończeniu iniekcji odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk 

na siatce tynkarskiej. Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności
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4.3.4.Naprawy ścian działowych w pomieszczeniach 2,3,4,5

Rysunek 18 ściana działowa dzieląca pomieszczenie 1 i 2

Rysunek 19 ściana działowa dzieląca pomieszczenie 3 i 4

Rysunek 20 ściany działowe dzielące pomieszczenia 5 i 2 oraz 5 i 4

Rysy i spękania należy poszerzyć przy użyciu tarczy lub wiertła na szerokość około 1cm i na 

głębokości 3 cm a następnie po oczyszczeniu i nawilżeniu wypełnić zaprawą niekurczliwą 

MAXREST. Odbić pas tynku o szerokości 15 cm wokół rysy i wykonać nowy tynk na siatce 

tynkarskiej. Używać zaprawy o podwyższonej przyczepności.
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PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Odpowiednio przechowywany MAXREST nie powinien posiadać grudek i zbryleń. 

Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXREST rozrabiany jest 

wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Zaczyn gruntujący:

W celu uzyskania zaczynu gruntującego do naczynia wsypywać materiał i dolewać wody, aż 

do powstania zaczynu o konsystencji gęstej śmietany, tj. 0,25 l na 1 kg MAXREST.

Zaprawa naprawcza:

Do przygotowanej porcji materiału dodać wodę w ilości 14,2% masy materiału sypkiego - ok. 

3,5 l wody na 25 kg MAXREST. Mieszać tak długo, aż woda dokładnie wniknie w materiał i 

zostanie uzyskana jednolita masa o konsystencji wilgotnej. Przygotować taką porcje zaprawy, 

którą można zużyć w ciągu 8 - 1 0 minut ( w temperaturze otoczenia 18 - 20°C).

Zużycie 1kg MAXREST wypełnia 0.6 dcm3 szczeliny.

PIELĘGNACJA

Wykonaną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się zwilżanie jej 

przez 1 godz. co 15 minut. W przypadku występowania skrajnych warunków 

atmosferycznych - temperatura > 35°C, niska wilgotność, naprawiane miejsca pielęgnować 

przez 24 godziny.

Opis naprawy przy użyciu zaprawy naprawczej MAXREST:
 

Przygotowanie podłoża:

Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do “zdrowego” muru.

Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do 

podłoża (np. powłoki malarskie).

Rozciąć tarczą lub wiertłem rysy i pęknięcia na głębokość co najmniej 20 mm tworząc 

trapezową bruzdę jak na rysunku:

Przed wykonaniem naprawy zmyć bruzdę wodą pod ciśnieniem 
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Wykonanie naprawy:

Naprawiane miejsce zwilżyć,

Nałożyć szczotką powłokę gruntującą,

Wykonać naprawę przy użyciu kielni warstwami o grubości od 5 do 30 mm.,

Po 15 minutach nałożyć następną warstwę zaprawy po uprzednim zwilżeniu powierzchni,

Wyrównać powierzchnię po naprawie.

4.3.5. Prace malarskie

Po wykonaniu napraw ścian wszystkie remontowane pomieszczenia zastaną wymalowane. 

Ściany powyżej lamperii, tj. od wysokości 150 cm zostaną pomalowane dwukrotnie farbą 

emulsyjną. Lamperie do wysokości 150 cm pomalowane zostaną farbą olejną. W czasie 

remontu podłogi należy zabezpieczyć.

Pomieszczenia przewidziane do malowania :

parter pomieszczenia oznaczone na rysunku 9 numerami   01, 02, 03 (w pomieszczeniu 03 nie 

przewidziano malowania sanitariatów) 

piętro pomieszczenia oznaczone na rysunkach 8 numerami   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Po remoncie pomieszczenia zostaną oczyszczone – okna i drzwi umyte.

Autor opracowania
dr inż. Piotr Dębski
rzecz. woj. w specj. konstr.-bud. wpis 421/98
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