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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Ekspertyza o stanie technicznym hali sportowe] lekkoatletycznej przy ul. Lumumby 22/26
zostata wykonana na zlecenie Akademickiego Zwiazku Sportowego - Organizacja
Srodowiskowa w Lodzi zgodnie ze zleceniem z dnia 25.05.2007r. Nr umowy 1-165/42/2007-
NU.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Orzeczenie techniczne dotyczy obiektu wykorzystywanego do celéw sportowo-
rekreacyjnych mtodziezy.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku w zwigzku z pojawieniem sig
zarysowan sciany potudniowej budynku biezni (w czg¢sci wschodniej). Ekspertyza ma stuzyc
takze uzytkownikowi jako materiat wyjsciowy do podjecia decyzji o ewentualnych remontach
lub tez wstrzymania uzytkowania czesci biezni ze wzgledow technicznych. Ekspertyza zostata
zalecona do wykonania po kontroli obiektu przez PINB w £odzi.

Zakres ekspertyzy obejmuje opis stanu istniejacego elementéw konstrukcyjnych obiektu
ze szczegblnym uwzglednieniem zarysowanej nosnej sciany potudniowej budynku biezni oraz
belek zelbetowych stropu. Zakresem tego opracowania objeto przeglad dachu pod katem
szczelnosei, przeglad murow nosnych, stupéw i posadzki. W ramach ekspertyzy pobrano
probki do badan z zarysowanej sciany potudniowej biezni.

Wykonano dokumentacje fotograficzng charakterystycznych uszkodzen elementow
obiektu. Na postawie przegladu obiektu, badan oraz wywiadu z uzytkownikami i dziataczami
AZS wyciagnigto stosowne wnioski.

1.3. Wykorzystane materialy przy opracowywaniu ekspertyzy

- Inwentaryzacja budowlana (maj 2004 mgr inz. Lukasz Majerczak)

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

- PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach cz. 1: Odwierty rdzeniowe —
wycinanie, ocena 1 badanie na Sciskanie

- PN-EN 12390-3:2002 Badanie betonu cz. 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do
badania

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

- Informacje uzyskane podczas wywiadow z uzytkownikami obiektu

1.4. Wizje lokalne

W czerweu i lipcu 2007r. przeprowadzano systematyczne przeglady i badania stanu
technicznego poszczegolnych fragmentéw budynku i jego elementdéw konstrukcyjnych oraz
otoczenia zewnetrznego obiektu. Wykonano stosowne odwierty za pomoca wiertnicy oraz
wiertarek pobierajgc probki do badan. Badajac stan techniczny obiektu zwrdcono uwage na
zarysowania, ugiecia elementow konstrukcyjnych, ubytki tynku, zawilgocenia, wyboczenia
$cian, zabezpieczenie obiektu pod wzgledem szczelnosci przed woda opadowa oraz na
zabezpieczenia termiczne.



Odwierty w Scianie potudniowej w celu pobrania probek do badan wytypowano w
miejscach najbardziej zarysowanych (w czgsci ceglanej i zelbetowej). Wyniki badan
zalaczono do ekspertyzy.

Sprobowano wykona¢ badania zelbetowych elementoéw sklerometrem oraz profometrem.
Badania te nie przyniosty spodziewanych efektdéw, dlatego zastosowano wiertnice 1 wiertarki
z dhugimi wierttami.

Podczas wizji lokalnych 1 przeprowadzanych badan wykonywano zdjecia fotograficzne.
Prowadzono systematyczny wywiad z uzytkownikami.

W zwigzku z uzyskanymi informacjami o awarii w latach 90-tych, (zapadniecie sie
posadzki), ktora wystapita w czasie budowy krytego basenu kgpielowego na sasiedniej
dzialce, powzigto decyzje¢ o wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, niwelacji podparcia belek
zelbetowych dachu oraz ich ugie¢ w srodku rozpietosci nad wschodnig czescig biezni. Wyniki
pomiarow zatagczono do opracowania. Podczas ostatniej wizji lokalne] zatozono na
potudniowej scianie biezni tzw. repery do wykorzystania do pomiarow kontrolnych w
przysztosci.

2. Opis stanu istniejacego obiektu

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na terenie zamknigetego kompleksu obiektow sportowych,
miedzy innymi hali do tenisa, boisk sportowych, budynkéw zaplecza sportowego, itp. przy
ulicy Lumumby 22/26 w bezposrednim sasiedztwie budynku basenu kgpielowego.

2.2. Opis elementow konstrukcyjnych i charakterystycznych uszkodzen obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem ekspertyzy sktada si¢ z trzech czgsci: hali sportowej,
dwuczesciowe] biezni 1 sifowni. Budynek hali sportowej o powierzchni 346m’ jest obiektem
jednokondygnacyjnym, jednotraktowym, o podiuznym ukiadzie konstrukcyjnym (fot. 18) z
dwuspadowym dachem z ptyt korytkowych opartych na 15m typowych dzwigarach
strunobetonowych. Budynek sitowni jest niewielkim obiektem znajdujacym sie w potowie
dtugosci biezni. Dach budynku jest jednospadowy wykonany z ptyt korytkowych opartych na
belkach zelbetowych i $cianach murowanych. Budynek dwuczgsciowej biezni to konstrukcja
mieszana o dachu jednospadowym. Ptyty dachowe jednokanatowe o gr. 23 cm oparte sg na
belkach zelbetowych o przekroju 50x40cm i df. 7,5m w rozstawie osiowym 3,0m. Belki
zelbetowe oparte sa na $cianach potudniowej i pétnocnej. Sciana pétnocna sklada sie ze
stupdéw zelbetowych w rozstawie osiowym co 3,0 z wypeinieniem murem ceglanym i oknami.
Sciana potudniowa zbudowana jest z dwéch czesci: dolnej zelbetowej gr. 40cm o wysokosci
1,40m od poziomu posadzki oraz gérnej z cegly dziurawki do zelbetowego wienca.

Dachy zostaly wyremontowane, ocieplone, pokryte papa termozgrzewalna oraz
wymieniono wszystkie obrébki blacharskie.

Elementy konstrukcyjne hali sportowej, sitowni i czgsei zachodniej biezni nie budza
zastrzezen. W hali sportowej zaobserwowano ubytki tynku, wykwity, zawilgocenia
szczegolnie na styku posadzki ze sciang potudniows (fot. 14-18). Na podstawie informacji
uzyskanych od uzytkownika stwierdzono, ze wiosenne obfite opady burzowe spowodowaty
znaczne przecieki przez sciang od strony potudniowe;.

Sciana potudniowa czesci wschodniej biezni, bedaca gtéwna przyczyng wykonania tego
opracowania, jest obsypana od zewnatrz gruntem do wysokosci 1,80m liczac od poziomu



posadzki. Naziom gruntu napierajacego na czes¢ sciany z cegly dziurawki wynosi obecnie
40cm (wezesniej okoto 1,50m). Od sciany wykonano spadki z ptyt chodnikowych w kierunku
sasiedniej dziatki (basen kapielowy) do koryta odwadniajacego (rys. 1) usytuowanego na
wykonanej zelbetowej $cianie oporowej. Sciane oporowa znajdujaca sie w odleglosgei okoto
1,60m od potudniowej sciany biezni wykonano w latach 90-tych po awarii w okresie budowy
basenu. Z informacji uzyskanych od wieloletnich uzytkownikow budynku hali sportowe] i
biezni stwierdzono, ze rysy w potludniowe] scianie miedzy czescia zelbetowa a ceglang
pojawily si¢ w trakcie budowy basenu na sasiedniej dzialce. Nie zachowata sie dokumentacja
stwierdzajaca poziom gruntu od strony potudniowej przy Scianie biezni, ale na podstawie
wywiadu z uzytkownikami dowiedziano si¢ ze poziom ten byt przynajmniej o 1m wyzszy. Z
tego samego zrodia uzyskano informacje, ze w latach 90-tych nastgpita awaria w czgsci
wschodniej budynku biezni polegajaca na znacznym zapadnigciu si¢ posadzki biezni (okoto
20cm) oraz wtargni¢ciu do obiektu od strony potudniowej i duzej ilosci wody. Podczas
remontu biezni wykonano nadlewke betonowa (ok. 20cm), ktérg pokryto nastepnie tartanem.
Od vzytkownikdéw uzyskano takze informacje, ze rysy poziome rozwarstwiajgce obie czgscl
$ciany istnieja od wielu lat.

Po uzyskaniu tych informacji postanowiono wykonaé niwelacje oparcia belek
zelbetowych dachu na murach. Wyniki pomiaréw oraz poziomy opar¢ poszczegélnych belek
w czesci wschodniej biezni zataczono do ekspertyzy (tabela).

Na $cianie potudniowe] 1 poétnocnej stwierdzono ubytki tynku 1 wykwity, co
przedstawiono na zataczonych fotografiach (fot. 2-8).

3. Analiza stanu istniejacego obiektu

Poziomy podpar¢ zelbetowych belek dachowych w czgsei wschodniej budynku biezni, jak
przedstawiajg zataczone do ekspertyzy wykresy, znacznie sie roznia, ale uktadaja sig¢ w pewna
logiczng cato$é. Liczac od wschodu, od belki nr 7 do belki nr 15, poziomy podpar¢ belek na
Scianach sa znacznie nizsze niz belek skrajnych i réznig si¢ nawet do 22cm. W tym wiasnie
przedziale belek 7-15 znajduja sie najwieksze rysy i rozwarstwienia miedzy czgscig zelbetowa
a czescig murowang biezni. Podobne rdznice poziomdw podpar¢ mozna zaobserwowaé na
$cianie potnocnej (shupy zelbetowe) — patrz wykresy. Zakladajac ze skrajne belki 1-4 1 17-18
znajdujq si¢ na pierwotnym poziomie sprzed awarli, z wykresow mozemy odczytac, ze
najwieksze ,.tapniecie” nastapito pod belka nr 11. Po wykonaniu naprawy posadzki, tuz po
awarii ponad 10 lat temu, do tej pory nie zaobserwowano zmiany poziomu jej pofozenia. Na
zewnatrz obiektu po awarii wykonano zelbetowy mur oporowy w odleglosci ok. 1,60m od
zarysowanej sciany, umieszczajac na niej koryto odwadniajace. Zdjeto takze ponad 1m gruntu
i uksztattowano skarpe. Te dzialania spowodowaly ze parcie gruntu oraz wody opadowe
przestaty zagrazaé bezpieczenstwu konstrukcji $ciany. Parcie niewielkiej (40cm) warstwy
gruntu, pozostawionej po uksztattowaniu skarp, na czgs$¢ $ciany z cegly dziurawki nie zagraza
dalszemu rozwarstwianiu sie obu cze$ci $ciany potudniowej. Jak wynika z badan probek
beton zastosowany do wykonania czesci zelbetowej Sciany potudniowej budynku biezni jest
klasy B30 co jest wartoscia wystarczajaca do przeniesienia obcigzen poziomych i pionowych.

Ugiecia belek zelbetowych obliczone na podstawie pomiaréw w punkcie ,,B” znajduja sie
w dopuszczanych granicach od 1 do 4cm.

Na $cianie potudniowej umieszczono dwa repery. Pierwszy z nich umieszczono 249cm
drugi 248cm ponizej spodu belki nr 17. Repery te w przysztosci pozwolg wykona¢ pomiary
kontrolne ewentualnego osiadania fundamentow.



4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, ogledzin elementéw konstrukcyjnych
obiektu, badan pobranych probek ze $ciany potudniowe] biezni, przeprowadzonej niwelacji
belek dachowych, przeprowadzonego wywiadu z uzytkownikami obiektu oraz po analizie
otrzymanych danych stwierdzono:

- dachy na wszystkich czgsciach obiektu, po termomodernizacji i wymianie obrobek
blacharskich sa w dobrym stanie

- ubytki tynku, wykwity, zawilgocenia scian hali sportowej sg wynikiem braku wiasciwej
izolacji przeciwwilgociowej oraz ztego sposobu odprowadzenia wod opadowych (szczegdlnie
burzowych)

- rysy na scianie potudniowej biezni nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow

- awaria w latach 90-tych polegajaca na podmyciu posadzki i fundamentow obu $cian,
péinocne] 1 potudniowej, nie wptywa obecnie na stan konstrukeji, nie zagraza jej stabilnosci i
nie zagraza bezpieczenstwu dla uzytkownikow

Obiekt moze by¢ uzytkowany.
5. Propozycje usunigcia stwierdzonych wad:

- potudniowg zewnetrzng sciang hali sportowej nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wod opadowych. Jezeli srodki finansowe pozwolityby na wykonanie izolacji przeciwwodne;]
to problem byly rozwiazany. W sposob dorazny mozna odprowadzi¢ wody opadowe ze
spadkiem, mozliwie daleko od $ciany potudniowej, stosujac na niewielkiej glebokosci
izolacj¢ pionowsg S$ciany 1 pozioma w gruncie na glebokosci np. 0,5m za pomocg papy
termozgrzewalne], a takze napowierzchniowych koryt odprowadzajgcych przede wszystkim
opady burzowe. Zawilgocong Sciane potudniowa, szczegolnie przy posadzce, nalezy osuszyc,
tynki uzupelni¢, wykwity usuna¢, $ciany pomalowac.

- rysy na $cianie potudniowej biezni w czesci wschodniej nalezy wypetni¢ odpowiednia
zaprawa, miejsca brakujacego tynku uzupetnié, sciang wyréwnac, catos¢ pomalowac. Po roku
nalezy sprawdzi¢ czy nastepuja dalsze zarysowania oraz wykona¢ pomiary kontrolne,
korzystajac z zamontowanych reperéw. W catym obiekcie usuna¢ wykwity, uzupetni¢ tynki,
zaprawi¢ rysy, wyrownac sciany i pomalowac.



Laboratorium spetnia wymagania
normy z zakresu Zarzadzania Jakoscia:
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
i posiada Certyfikat Akredytacji
Nr AB 536
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na badania w zakresie:

1. wytrzymatosci na ciskanie betonu,

2. nasigkliwosci betonu,

3. przepuszczalno$ci wody przez beton,

4. wytrzymatosci na Sciskanie kostek
brukowych,

5. Scieralnosci elementéw nawierzchni na
tarczy Boehmego.

6. oznaczenie liczby odbicia betonu
miotkiem Schmidta

7. badanie gestosci betonu

8. badanie gleboko$ci penetracji wody pod
cisnieniem

9. ocena wytrzymatosci betonu metodg
pull-out

Wykonujemy rowniez badania:

10. cementu,

11, kruszywa,

12. ceramiki budowlanej,

13. projektowanie mieszanki betonowej,

14. monitorowanie temperatury w
dojrzewajacym masywie betonowym,

15. badania nieniszczace betonu metoda pull
off,

16. ekspertyzy obiektéw budowlanych,
badanie niszczace elementéw i
konstrukcji budowlanych (stal, zelpet,
drewno) w skali naturalnej.

Politechnika t6dzka

Katedra Budownictwa Betonowego

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Temat:

Nr umowy:

Zleceniodawca:

Data zlecenia:

Data wykonania

Sprawozdania:

Sprawozdanie
zawiera:

NR 43/07

Ekspertyza stanu technicznego Hali
Sportowej lekkoatletycznej w Lodzi
przy ul. Lumumby 22/26

[-165/43/2007-NU

Akademicki Zwigzek Sportowy
to6dz, ul. Lumumby 22/26

28 maja 2007 r.

20 lipca 2007 r.

Raport z badan Nr 43/07/1

ROZDZIELNIK Kierownik Laboratorium KBB
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Zleceniodawca
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Liczba
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CaEwianianc
Nr egz.
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Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych obiektow.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Wydanie 6 30.07.2006 r.




F-02/PB-01
Procedura badawcza

KB LABORATORIUM RAPORT Z BADAN Nr: 43/07/01 NP PB.O1

BADAWCZE MATERIALOW

- “ | KONSTRUKCJI B o o e £
POLITECHNIKA LODZKA BUDOWLANYCH KBB Badanie wytrzymatos$ci na Sciskanie Data: 20.07 2007 r.

Katedra Budownictwa Betonowego odwiertow beton owy ch
2. Nr Umowy, data zlecenia:
1-165/42/2007-NU

28.05.2007 r.
4. Liczba dostarczonych prébek:

1. Zleceniodawca:
Akademicki Zwiazek Sportowy

tédz, ul. Lumumby 22/26
3. Przedmiot badan:
Probki z odwiertu rdzeniowego @ 57,6 mm h 225 mm Przygotowano 3 pr()bki o) wysokoéci
wycietego ze sciany w Hali Sportowej Lekkoatletycznej ~ 84 mm
w todzi przy ul. Lumumby 22/26
5. Warunki przechowywania probek betonu:

Prébki przechowywano w warunkach laboratoryjnych

6. Probki betonowe pobrat /data:
Rdzen pobrano metoda odwiertu w dniu
05 lipca 2007 r. przez firme ,,Multi-com”
z Y odzi.

7. Data wykonania betonu: 8. Data wykonania badan: 9. Urzgdzenia badawcze:

1976 r. 19.07.2007 r. Waga laboratoryjna o doktadnosci 1 g
Maszyna wytrzymatosciowa ZD 20.

10. Metodyka badan:

Badania wykonano zgodnie z norma;
PN-EN 12504-1: 2001 Badania betonu w konstrukcjach Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i

badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-EN 12390-3: 2002 Badania betonu Czes$c¢ 3: Wytrzymaltosc na Sciskanie probek do badania.

11. Wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie.

Oznaczenie probek przez Wiek Gestosé Sita Whytrzymatos¢ na | Wytrzymato$é
Lp. betonu [I? /m] niszczaca $ciskanie $rednia
Zleceniodawce KBB [lata] 9 F [kN} fei [MPa] fem [MPa]
1 - 43/0711.1 2089 87,5 33,6
2 - 43/07/1.2 ~ 32 2145 108,7 41,7 391
3 - 43/07/1.3 2190 109,1 419

Rodzaj zniszczenia probek: prawidtowe

I 0 ":.I'I,-_:._-;'.._.’:I.:II_
*Zf_j !{‘ b:/ﬂz‘,:,(nu'r,]({i//

cka-Pawlak

Niepewnos$¢ wynikéw badan jest oceniana na 9,7 %.

Oswiadczenie: Badanie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy wymienionef w metodyce badan (pkt.10).

Skiad ekipy badawczej: Pgdpis / Raport opracowat: ~ Podpis Strona 1
1. | st. tech. Adam Fratczak HZ. g/%'{ 1‘2}/!' ( —_— Stron 1
+—— st. tech. Monika Potapow M 1<
2. L Nregz. | 1
02.11.2006 1.

Wydanie 5
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Fot. 1. W

konywanie odwiertoéw w $cianie pod dzwigarem.

Fot. 2. Widok odwiertow w $cianie z ceg Scianie oporowej zelbetowe;.

ol NS
Fot. 3. Widok rys poziomych mi¢dzy $ciang z cegly a $ciang zelbetowa.



Fot. 4. Widok znacznego rozwarstwienia mi¢dzy Sciana z cegly dziurawki a $ciang zelbetowa
na wysokosci 1,40m od poziomu posadzki.

Fot. 5. Rysa pozioma miedzy wiencem a $ciana dziurawki.

Fot. 6. Rysa pozioma na wysoko$ci okolo 2.,00m i rysa ukosna Iaczaca si¢ z rysa na
wysokosei 1,40m.



Fot. 7. Rysy pionowe na Scianie.

Fot. 8. Znaczne ubytki tynku na scianie zelbetowej przy posadzce.

A

Flot..i9. Widok (;dk_i strbp kanaioch grus'ci 23cm.



Fot. 11. Widok rys w miejscu dylatacji.

Fot. 12. Widok rysy pionowej przy dylatacji.



u i rysy w scianie z cegly dziurawki.

Fot. 15. Miejsca przesiqkénia woy padowej w hali przy posadzce.



Fot. 16. Miejsca przesigkania wody opadowej w hali przy posadzce.
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Fot. 18. Widok ogo6lny hali i biezni.



Fot. 19. Rysy mj shupami a sciang z ceg&y-dziurawki — stron:
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Fot. 21. Sciana po%udni;)_a — widoczne falowanie gornej krawedzi.

a poétnocna.



Fot. 22. Sciana p6inocna — widoczne rysy ukos$ne.

Fot. 23. Sciana péinocna — widoczne uszkodzenia i zawilgocenia.



