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1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

w budynku ZSP nr 5 przy ul. Drewnowskiej 88 w Łodzi. 

 

1. Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, remontu gzymsu, 

uzupełnienie fragmentu uszkodzonych tynków zewnętrznych, uszczelnienie obróbek 

blacharskich kominów. 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w specyfikacji maja zastosowania przy pracach remontowo – budowlanych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88.  

Zakres robót jest następujący: 

1. Gzyms – prace renowacyjne: 

• Naprawa miejscowych uszkodzeń cegły przez wymianę cegieł. 

• Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych fragmentów 

stalowych płaskowników. 

• Uszczelnienie „wydry” obróbki blacharskiej silikonem. 

• Wykonanie obrzutki gzymsu z zaprawy Renopal – VP firmy Schomburg. 



• Wykonanie narzutu i warstwy wierzchniej przy użyciu zaprawy Renopal – GM 

grob i fein do wykonania profili ciągnionych. 

• Obciągnięcie podkładu i warstwy wierzchniej szablonem wykonanym na wzór 

istniejących profili. 

 

• Zatarcie powierzchni profili packą i wyrobienie krawędzi. 

• Otynkowanie ściany o wysokości 48 cm ponad obróbką blacharską tynkiem 

zwykłym kat. III. 

• Pomalowanie nowych tynków farbą krzemianową, kolor zgodny z istniejącym 

na elewacji. 

 

2. Wymiana stolarki okiennej: 

3. Uzupełnienie fragmentu uszkodzonych tynków zewnętrznych. 

4. Uszczelnienie obróbek blacharskich kominów. 

 

Szczegółowy zakres prac wynika z przygotowanej dokumentacji technicznej i kosztorysu. 

1.4.  Informacja o terenie budowy 

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 

znajdujących się w przedmiotowym budynku. 

b) Inwestor zapewni wykonawcy w budynku szkoły pomieszczenia szatni dla 

pracowników oraz na terenie posesji miejsce przechowywania narzędzi i materiałów 

do wybudowania (wykonawca wskazane miejsce jest zobowiązany zabezpieczyć). 

c) Godziny pracy wykonawca uzgodni z inwestorem. 

d) Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni być poinstruowani  

o bezpiecznym sposobie ich wykonywania. 

e) Transport materiałów (wywóz gruzu z rozbiórki) na terenie szkoły może się odbywać 

w godzinach uzgodnionych z inwestorem. 

f) W czasie transportu materiałów oraz prac budowlanych należy zabezpieczyć 

wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom 

postronnym. 

1.5.  Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  



Klasy i kategorie robót: 

45440000 – 3 – Roboty malarskie i szklarskie 

45320000 – 6 – Roboty izolacyjne 

45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

45262500 – 6 – Roboty murarskie 

45421000-4  Stolarka budowlana 

Kod: 45410000 Tynkowanie 

Kod: 45453100 Roboty renowacyjne 

45110000 – 1 – Wywiezienie gruzu (materiałów z rozbiórki) 

1.6.  Podstawowe określenia i definicje 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

prawem budowlanym. 

2. Warunki ogólne wykonywania robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, terminowość ich wykonania, przestrzeganie 

określonych reżimów technologicznych oraz za zgodność z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami w budownictwie. 

2.2.  Materiały 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa 

„B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.  

2.3.  Sprzęt 

Sprzęt do realizacji ww. robót winien być dostosowany do charakteru i specyfiki robót oraz 

być zgodny z zaleceniami producentów materiałów. 



2.4.  Transport 

Wykonywany transport powinien odpowiadać ogólnym warunkom przewozu według 

obowiązujących przepisów i spełniać zalecenia producentów materiałów. 

2.5.  Wykonanie robót 

Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

tom I – V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacja projektową oraz sztuką 

budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do remontu. 

2.6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zdolności 

ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzanie winno się 

odbywać w trakcie wykonywania robót jaki i po ich zakończeniu. W zależności od 

ocenianych cech i asortymentów – sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub 

badanie. 

2.7.  Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określanych w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót tom I – V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Odbiór 

fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu  polega na 

sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyróżnia się: 

• odbiór przejściowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania  

z projektem pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera 

wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

• odbiór końcowy obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania 

całości zaprojektowanych prac budowlanych. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 

przedstawiciele wykonawcy. 

Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do 

przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej 

umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną  

w załącznikach do protokołu odbioru lub ustalone odrębnym trybem. 



2.8.  Podstawy płatności 

Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizacje zamówienia. 

2.9.  Przepisy związane 

Prawo Budowlane i Ustawa o zamówieniach Publicznych 

3. Warunki szczegółowe wykonania poszczególnych grup robót 

3.1.  Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót 

Gzyms – skucie odparzonych tynków z boku i od spodu. 

 

Sprzęt 

Ręczne lub drobne mechaniczne narzędzia do robót rozbiórkowych. 

 

Warunki wykonania robót rozbiórkowych (przygotowawczych) 

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezwzględnie stosować zalecenia zawarte w „Warunkach ogólnych wykonywania robót” 

– stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające  

i ochronne. 

3.2.  Roboty wykończeniowe 

3.2.1. Wykonanie obróbek blacharskich 

Zakres robót 

Wykonanie obróbek blacharskich na parapetach zwykłych. 

 

Materiały 

Blacha stalowa powlekana. 

 

Sprzęt 

Ręczne lub drobne mechaniczne narzędzia. 

 

 



Warunki wykonania i odbioru robót 

Sprawdzenie jakości zastosowanego materiału, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez 

ocenę wzrokową, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania obróbek. 

3.3.  Roboty tynkarskie 

Zakres robót: 

• Obrzutka z zaprawy Renopal – VP. 

• Wykonanie narzutu i warstwy wierzchniej przy użyciu zaprawy Renopal-GM 

grob i fein do wykonywania profili ciągnionych. 

• Obciąganie podkładu i warstwy wierzchniej szablonem wykonanym na wzór 

istniejących profili.  

• Zatarcie powierzchni profili packą i wyrobienie krawędzi. 

• Tynkowanie ściany o wysokości 48 cm ponad obróbką blacharską gzymsu, 

tynk zwykły kat. III. 

 

Materiały: 

• Renopal-VP – zaprawa do wykonywania obrzutki, poprawia przyczepność 

tynków do podłoża. 

• Renopal-GM grob – gruboziarnista zaprawa do wykonywania profili 

ciągnionych oraz prefabrykowanych elementów gzymsów. 

• Renopal-GM fein - drobnoziarnista zaprawa do wykonywania profili 

ciągnionych. 

Sprzęt: 

• Do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia 

i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce. 

• Do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykła narzędzia 

tynkarskie (kielnia, paca). 

 

Warunki wykonania robót: 

• Podłoże musi być nośne, czyste, stabilne, wolne od zabrudzeń i substancji 

zmniejszających przyczepność. Stare, niestabilne tynki usunąć, powierzchnię 

muru oczyścić. Usunąć istniejące powłoki malarskie. Chłonne podłoże 

nawilżyć. 



• Nałożoną warstwę zaprawy chronić przed silnym nasłonecznieniem i opadami.  

• Grubość nakładanej warstwy – Renopal - GM grob – od 2 do 40mm, Renopal 

– GM fein – 3mm. 

 

Odbiór robót – należy sprawdzić: 

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkarskich. 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od 

linii prostej wg. Warunków technicznych tom I cz.4. 

3.4.  Malowanie  gzymsu 

Zakres robót: 

• Szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33 (dotyczy 

zadaszenia). 

• Gruntowanie preparatem TAGOSIL-G. 

• Malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI. 

 

Materiały: 

• THERMOPAL-FS33 – szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna  

z dodatkami polepszającymi przywieranie). 

• TAGOSIL-G – rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowymi (na bazie szkła 

wodnego potasowego), do stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po 

rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik 

pod farby krzemianowe. 

• TAGOSIL-PROFI – mineralna farba krzemianowa do wymalowań 

zewnętrznych i wewnętrznych posiadająca następujące właściwości: 

o odporna na wpływy atmosferyczne, 

o dyfuzja dla pary wodnej, 

o wysoka zdolność krycia, 

o matowa, 

o trwale łączy się z podłożem mineralnym. 



Sprzęt 

Do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego. 

 

Warunki wykonania i odbioru robót 

Zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

tom I cz. 4, rozdz. 27. 

4. Dokumenty odniesienia 

a) Projekt budowlany remontu  budynku ZSP nr 5  w Łodzi, ul. Drewnowska 88 

obejmujący wymianę części stolarki okiennej..  

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I cz. 4 

roboty ogólnobudowlane, podłogi i posadzki, okładziny wewnętrzne, malowanie. 

 

 


