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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu nawierzchni i montazu
urzadzen sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
Nawierzchnia Boiska Sportowego wraz z urzadzeniami w £odzi przy

ul. Zamknieta nr 3.

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng
Zakres robot objety niniejszag specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspolnego Stownika Zamowien CPV —45236290-9 i obejmuje:

Roboty nawierzchniowe :

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni ptyt chodnikowych,

- korytowanie,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy z ttucznia,

- wykonanie warstwy klinujacej,

- ustawienie obrzezy betonowych 8*30,

- wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej,

- montaz bramy technicznej i furtki,

- wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej o wym.44x22 m,
- montaz tulei dla osadzenia urzadzen sportowych,

- montaz urzadzeh sportowych do pitki recznej, siatkdwki, koszykowki, tenisa
- wywiezienie resztek budowlanych na wysypisko

Roboty kanalizacyjne — odwodnienie:
- rozebranie nawierzchni wraz z wykopami i wywozem gruzu i gruntu rodzimego,
- montaz studzienki kanalizacyjnej WAVIN,
- montaz rur kanalizacyjnych wraz z ksztattkami i podiaczeniem do studni zaprojektowanej,
- podsypka, obsypanie rur piaskiem,
- proba szczelnosci kanatu,
- zasypanie rur piaskiem,
- wykopy dla utozenia rur drenarskich,
- przygotowanie podsypki filtracyjnej,
- utozenie rur drenarskich,
- utozenie geowltdkniny

Roboty kanalizacyjne — przytacze kanalizacji deszczowej.

- wykopy pod wykonanie przecisku i utozenia rur kanalizacyjnych,

- wykonanie przecisku,

- montaz studzienki kanalizacyjnej kaskadowej z kregéw betonowych

- montaz rur kanalizacyjnych wraz z ksztattkami i podtgczeniem do studni zaprojektowane;j,
- wykonanie wigczenia na istniejagcym kanale miejskim

- podsypka, obsypanie rur piaskiem,

- proba szczelnosci kanatu,
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- zasypanie wykopow
- prace porzadkowe

Roboty wodociggowe :

- demontaz istniejgcego zestawu wodomierzowego w celu zamontowania zaworu
antyskazeniowego

- montaz z wykorzystaniem elementoéw z demontazu,

- przekucie otworu przez $ciane z obsadzeniem tulei,

- montaz rury ocynk,

- montaz zestawu wodomierzowego nowego (jako podlicznik),

- montaz zaworu kulowego odcinajgcego instalacje wewnatrz budynku,

- préba szczelnosci instalacji wraz z ptukaniem, odkazaniem, ponownym ptukaniem,

- montaz zaworu z koncéwka do weza,

Roboty elektryczne:

- montaz instalacji zasilajgcej lampy oswietleniowe i zasilajgcy kamery(linia kablowa),
- montaz lamp oswietleniowych i kamer,

- montaz osprzetu elektrycznego dla oswietlenia i kamer

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczna.

b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét ( ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego wykonania nawierzchni, ogrodzenia i montazu urzadzen sportowych i jego
funkcjonowania bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej
wykonanie robot oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

e) Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Jednostke Projektowg okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

2.0.MATERIALY

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy roboét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty nie gorsze;j
jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujacy urzgdzenia i materiaty
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym
wzgledem ( a wiec: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametrow
zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane materiaty musza by¢ objete gwarancjg producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
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stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub
aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

2.2.0.Wymagania szczegoétowe dla materiatléow stosowanych na nawierzchnie,
podbudowe.

Opis nawierzchni

Wymagamy nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, dwuwarstwowej poliuretanowo-gumowe;j
0 grubosci warstwy minimum 16 mm. Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody,
przeznaczona na boiska

wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieznie l.a. — réwniez wewnetrzne, od ktérych wymaga sie
wysokiej jakosci i trwatosci. Specjalnie zaprojektowany uktad warstw i starannie dobrane
materiaty zapewniajg doskonate warunki do rozgrywania gier zespotowych i przeprowadzania
zawodoéw lekkoatletycznych. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw tworzacych uktad typu
,<sandwich”. Pierwszg warstwe, spodnig, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany
granulat gumowy SBR 1-4 mm spojony kompozycjg poliuretanowg. Warstwa ta uktadana jest
na uprzednio zagruntowanym podtozu. Kolejng warstwe — wykonczeniowg — o gr. 8 mm
stanowi mieszanina granulatu EPDM 1-4 mm, ktora jest uktadana po zastygnieciu warstwy
spodniej .Obie warstwy uktadane sg przy uzyciu mechanicznego rozscietacza, dzieki czemu
zapewniona jest jednakowa grubosc¢ nawierzchni w kazdym jej punkcie, co przektada sie na
jednakowe wiasciwosci uzytkowe wykonanego obiektu.

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej
Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe tego typu, ktérych cechy techniczne nie
beda gorsze od wymienionych ponizej.

Minimalna
Poz. Okreslenie parametru, jednostka wartosc
wymagana
1 , 16
Grubo$¢ catkowita ( mm) mm
2 .. Tak
Przepuszczalno$¢ dla wody
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
3 (MPa) > 0,60
4 \(/;)y)diuzenle wzgledne przy zerwaniu > 6545
5 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , >100
N
6 Scieralnos¢ <01
(mm)
Przyczepnosé¢ do podkiadu : ( MPa)
7 mata ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,5
granulatu gumowego i spoiwa PU
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
8 - w stanie suchym 20,35
- w stanie mokrym = 0,30
Mrozoodpornos¢ oceniona:
9 - przyrostem masy, (%) <1
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej:
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= boiska mogag by¢ uzytkowane w ciggu catego roku,

* nawierzchnia ma doskonatg sprezystosc i elastycznosé, dzieki czemu zapewnia
maksymalng ochrone stawéw zawodnikow,

ma wysokg odpornos¢ na ucisk, scieranie i rozrywanie,

znakomita przyczepnosg,

najwyzsza jakosc i trwatosc,

niezwykta tatwos¢ w utrzymaniu,

nieszkodliwos¢ dla srodowiska,

minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos$¢ napraw.

Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni poliuretanowej

— specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat poliuretanowo-gumowych.
— mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego.

Sposoéb transportu materiatéw i warunki magazynowania podczas robét

Materiat dostarczony bedzie przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania beda oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Sktadowanie granulatu
powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadow.

Sposo6b wykonania boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, utozona na macie elastycznej o
podbudowie mineralnej przepuszczalnej dla wody

- warstwa z granulatu EPDM, grubo$¢ minimum 8 mm
- warstwa z aranulatu SBR. arubos$é minimum 8 mm
- mata elastvczna - arubosé 35 mm

- warstwa wyréwnawcza — kliniec, 5-20 mm - grubosé 5 cm

- kruszywo famane (kruszone), 32-64 mm - grubos¢ 15 cm

- warstwa odsgczajgca — piasek - grubosé 10 cm

- drenaz z rur perforowanych o srednicy & 65 mm.

- grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
betonowej. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji
deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nalezy zastosowa¢ odwodnienie wymuszone w postaci drenazu z rur perforowanych o
Srednicy @ 65 mm. Rury drenarskie powinny by¢ utozone w rownolegtych ciggach,/rys. nr 2/.
i wpiete do kolektora zbiorczego o srednicy @ min 145 mm, odprowadzajacego wode do
systemu ogdlnosptawnego.

Wymagania dla podbudowy:
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1) nos$nos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <= 2,2

2) dopuszczalne nieréwnosci: max 10 mm pod 4-metrowa fata,

3) spadki: zgodne z projektowymi
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek
modutu odksztatcenia wtornego E,, do pierwotnego E4, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna byc¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3 —
0,8 % z mozliwoscig sptywu wod opadowych w gtab konstrukcji boiska. Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna
by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 10 mm na tacie 4-ro
metrowej. Przepuszczalnos¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,01 I/m?/s. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
tawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji
deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Warunki, jakie musi spetnia¢ podtoze przed potozeniem nawierzchni poliuretanowej

Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spekan i stabych fragmentéw. Usuniete by¢
powinny wszelkie slady od oleju, smaru, oznaczen ze sztucznych tworzyw, farb, itp.
Minimalna temperatura powietrza wynosi 15°C — maksymalna 30°C. Nie mozna uktadac
nawierzchni poliuretanowej podczas opadéw atmosferycznych.

Wykonanie systemu sportowej dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej

System poliuretanowy bedzie uktadany na podktadzie elastycznym jako rozwigzanie
autoryzowane przez producenta nawierzchni poliuretanowych.

Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci warstwy 35 mm , wymagajacy
podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Duzg zaletq jej jest przepuszczalnosé dla wody .

Wykonanie elastycznej warstwy nosne;j .

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o
srednicy 2-5 mm , suszonego ogniowo , potagczonego lepiszczem PUR. Uktadana jest
mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic) .
Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w
mikserze. Po utozeniu maty elastycznej nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy gtowne;.
Preparat gruntujacy nalezy natozy¢ tylko na powierzchnie o wielkosci, jakg mozna pokryé
nastepnie warstwg zasadniczg w ciggu 8 godzin. Wymiesza¢ granulat SBR i substancje
wigzace specjalnym mieszadtem. Powstatg mase nalezy uktadac¢ na zagruntowane podtoze
przy pomocy specjalnej rozktadarki. Po utozeniu nalezy pozwoli¢ warstwie na utwardzenie.
Dtugos¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnosci. Po utozeniu warstwy z
granulatu SBR nalezy uklada¢ warstwe z granulatu EPDM.Wymieszaé granulat EPDM i
substancje wigzace specjalnym mieszadiem. Powstatg mase nalezy uktadaé¢ na zagruntowane
podfoze przy pomocy specjalnej rozktadarki. Po utozeniu nalezy pozwoli¢ warstwie na
utwardzenie. Dtugos$¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnosci.

Malowanie linii

Wykonuje sie po utwardzeniu sportowej warstwy nawierzchni poliuretanowej. llos¢
planowanych linii boisk- 4 kpl. / reczna, siatkowa, kosz, tenis/

Osadzenie tulei dla stupéw wykonywane jest przed utozeniem warstwy podbudowy elastycznej
a po wykonaniu warstw podbudowy mineralnej. Tuleje osadzane sg w fundamentach
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betonowych (B-15) o wymiarach dostosowanych do rodzaju osprzetu i zgodnych z
zaleceniami producentéw. Pod fundamentem nalezy zapewni¢ warstwe podsypki piaskowej /
zwirowej do gtebokosci przemarzania.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:

6.1. grubosci,

6.2. wskaznika zageszczenia: dla warstwy odcinajacej i warstw podbudowy asfaltowe;j,

6.3. nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

6.4. rownosci i spadkéw: dla warstw podbudowy mineralnej i nawierzchni poliuretanowe;j
Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone bedg z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez
upowazniong jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacji odbiorowe;j.
Wyniki te bedg tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych zakryciu. Wyniki odbioréw
zapisywane bedg w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez
wykonawce. Negatywny wynik badania bedzie podstawg do nie odebrania danego etapu i
jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace
poddawane sg ponownej kontroli.

Obmiary robét

Jednostka obmiarowa jest m?, m® i mb. Obmiary wykonywane sg po zakonczeniu robot
(kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony
do zatwierdzenia obmiaru.

Odbiér robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegdlnych etapow robét
ulegajgcych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbidér czesciowy, a wyniki
zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw czesciowych i koncowego.Na
odbiory robot wykonawca bedzie dostarczat réwniez dokumenty potwierdzajace jako$¢ i
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

Uwagi szczegdlne

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia (o ile
takie sg wymagane). Wykonanie nawierzchni poliuretanowej nadzorowane bedzie przez osobe
odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu.

Nawierzchnia poliuretanowa i mata elastyczna musi by¢ wykonana zgodnie z jej karta
techniczna.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.

- Aprobata Techniczna ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub badania na zgodnosc¢ z
norma PN-EN 14877 lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw (np. Labosport), potwierdzajacy, ze
oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymienione parametry techniczne

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni

- Deklaracja zgodnosci

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

2.3.0. Ogrodzenie boiska

Projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0 m.

Zakres robot:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stop betonowych
- ustawienie i zabetonowanie stupow stalowych
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- wykonanie stezenia stupdw poprzez przyspawanie w gornej czesci poprzeczki o profilu
prostokatnym

- montaz siatki o oczkach 50 x 50 i grubos$ci 3,5mm z linkami stalowymi naciggowymi co 25 cm
w jednej catosci o wys.h=4,0 m

- zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg

Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich wybijajgcych pitke. Stupy
gorg powinny by¢ zamkniete przykrywka.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia lub opisania wzorcowego
egzemplarza materialu. Wszystkie montowane p6zniej materialy musza by¢ identyczne
jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

3.0.Skfadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatow .Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio
wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna.

4.0.SPRZET.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu musi odpowiada¢ normom wiasciwym do
zastosowanych materiatéw i zalecanych przez ich producenta.

4.2.TRANSPORT
Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu musi w petni
zabezpiecza¢ materiaty przed ich uszkodzeniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pok. 1.4.

Zakres swiadczenh wykonawcy robét obejmuije:

- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robot szczegétowych
rysunkéw (rysunkow warsztatowych) i specyfikacji kompletacja i dostawa na plac
budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw :

- wykonanie robét i przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robdt, w tym w szczegdlnosci

dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, pomiardw i odbiorow czesciowych,
Swiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane

Materiaty i kart gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane

rozwigzania techniczne, materiaty oraz wykonawstwo rob6t muszg by¢ zgodne z

postanowieniami obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do

obowigzkowego stosowania, ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki
zawodowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z
URZADZENIAMI SPORTOWYMI W +ODZI PRZY UL. ZAMKNIETA NR 3

ROBOTY Z ZAKRESIE NAWIERZCHNI BOISKA - CPV 45236290-9

dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych.

Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw
Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét
Przed zakryciem poszczegdlnych etapow robot w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym
przez Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac.
Badania dotyczy¢ beda:
- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania robot zgodnie z regutami sztuki budowlane;j

7.0. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania roboét :

Przedmiary robét ujetych w niniejszym rozdziale sporzadza sie na podstawie projektu
technicznego. Wszystkie elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi
tablicami.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
- wykaz wszystkich materiatow wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci.

- dokumentacje powykonawczg

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujacych przepiséw i zasad:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,WW sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )
Z pbézniejszymi zmianami.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem.

10.0. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji robét zanikajgcych
i inwentaryzacji catego przedmiotu zamdwienia/powykonawczej/



