SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z
URZADZENIAMI SPORTOWYMI W £ODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA NR 46

ROBOTY Z ZAKRESIE NAWIERZCHNI BOISKA - CPV 45236290-9

NAWIERZCHNIA BOISKA WRAZ Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3.Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
1.4.0g06Ilne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.3. Ogrodzenie boiska

3.0. Sktadowanie materiatow

4.0. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
4.2. TRANSPORT

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

60. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot
7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.0 PRACE TOWARZYSZACE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z
URZADZENIAMI SPORTOWYMI W £ODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA NR 46

ROBOTY Z ZAKRESIE NAWIERZCHNI BOISKA - CPV 45236290-9

1.0.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu nawierzchni i montazu urzadzen sportowych

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Nawierzchnia
Boiska Sportowego wraz z urzadzeniami w Lodzi przy ul. Sienkiewicza nr 46.

1.3.Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres robot objety niniejsza specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien CPV — 45236290-9 i obejmuje:

Roboty nawierzchniowe :

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji wraz z ist. studniami.

- rozebranie nawierzchni asfaltowych,

- rozebranie czes$ciowe nawierzchni betonowych,

- uzupetnienie nawierzchni betonowych

- korytowanie,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy

- ustawienie obrzezy betonowych 8*30,

- wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej jako pitkochwyty,

- montaz bramy technicznej i furtki,

- wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej o0 wym.26x46 m,
- ustawienie obrzezy betonowych 6*20,

- montaz tulei dla osadzenia urzadzen sportowych,

- montaz urzadzen sportowych do pitki recznej, siatkbwki, tenisa, koszykowki,
- wywiezienie resztek budowlanych na wysypisko

Roboty kanalizacyjne — odwodnienie:

- rozebranie nawierzchni wraz z wykopami i wywozem gruzu i gruntu rodzimego,

- montaz studzienki kanalizacyjnej @ 425 PVC —typ WAVIN,

- montaz studni rewizyjnej @ 1.0 m zelbet. na ist. kanalizacji

- montaz rur kanalizacyjnych wraz z ksztattkami i podigczeniem do projrkt studni na
istniejacym kanale,

- podsypka, obsypanie rur piaskiem,

- proba szczelnosci kanatu,

- zasypanie rur piaskiem,

- wykonanie odwodnienia liniowego
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Roboty elektryczne:

- montaz instalacji zasilajacej lampy oswietleniowe (linia kablowa),
- montaz lamp oswietleniowych,
- montaz osprzetu elektrycznego

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t ( ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego wykonania nawierzchni, ogrodzenia i montazu urzadzen sportowych i jego
funkcjonowania bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
wykonanie robét oraz Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Jednostke Projektowg okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

2.0.MATERIALY
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy roboét przystuguje prawo ich zastapienia przez
materiaty nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca
proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiarow, ciezaru, sposobu
transportu i montazu, podtaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.)
oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych
w innych opracowaniach.

Zastosowane materiaty musza by¢ objete gwarancjg producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty
lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2.0.Wymagania szczegotowe dla materiatéw stosowanych na nawierzchnie,
podbudowe.

Opis nawierzchni

Wymagamy nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, dwuwarstwowej poliuretanowo-gumowej
0 gruboéci warstwy minimum 16 mm. Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody,
przeznaczona na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieznie l.a. — rowniez wewnetrzne, od
ktérych wymaga sie wysokiej jakosci i trwatosci. Specjalnie zaprojektowany uktad warstw i
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starannie dobrane materiaty zapewniajg doskonate warunki do rozgrywania gier zespotowych i
przeprowadzania zawoddéw lekkoatletycznych. Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw
tworzacych uktad typu ,sandwich”. Pierwszg warstwe, spodnia, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio
frakcjonowany granulat gumowy SBR 1-4 mm spojony kompozycjg poliuretanowa. Warstwa ta
uktadana jest na uprzednio zagruntowanym podtozu. Kolejng warstwe — wykonczeniowg — o gr.
8 mm stanowi mieszanina granulatu EPDM 1-4 mm, ktéra jest uktadana po zastygnieciu
warstwy spodniej .Obie warstwy uktadane sg przy uzyciu mechanicznego rozscietacza, dzieki
czemu zapewniona jest jednakowa grubos¢ nawierzchni w kazdym jej punkcie, co przektada
sie na jednakowe wtasciwosci uzytkowe wykonanego obiektu.

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej
Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe tego typu, ktérych cechy
techniczne nie beda gorsze od wymienionych ponizej.

Minimalna
Poz. Okreslenie parametru, jednostka wartosc
wymagana
1 Grubos$¢ catkowita ( mm) 16 mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody Tak
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
3 (MPa) >0,60
4 \(/(\,Zy)d’fuzenle wzgledne przy zerwaniu > 6545
5 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , >100
(N)
6 Scieralnos¢ <01
(mm) _
7 Przyczepnosé do podktadu : ( MPa)
asfaltobetonowego >0,5
Wspodtczynnik tarcia kinetycznego
powierzchni:
8 - w stanie suchym i 828
- w stanie mokrym 7
Mrozoodpornos¢ oceniona:
9 - przyrostem masy, (%) <1
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej:

= boiska moga by¢ uzytkowane w ciggu catego roku,

» nawierzchnia ma doskonatg sprezysto$¢ i elastycznosé, dzieki czemu zapewnia
maksymalng ochrone stawéw zawodnikéw,

* ma wysokg odpornos¢ na ucisk, Scieranie i rozrywanie,

» znakomita przyczepnosc,

* najwyzsza jako$c¢ i trwatos¢,
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* niezwykta tatwos$¢ w utrzymaniu,
= pieszkodliwos¢ dla srodowiska,
* minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw.

Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni poliuretanowej
— specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat poliuretanowo-gumowych.
— mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego.

Sposob transportu materiatéw i warunki magazynowania podczas robét

Materiat dostarczony bedzie przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania beda oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Sktadowanie granulatu
powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadow.

Sposoéb wykonania boiska wielofunkcyjnego
Podbudowa.

PO ZDJECIU WARSTWY ASFALTU LANEGO NALEZY PRZEPROWADZIC REMONT CZASTKOWY
ISTNIEJACEJ PODBUDOWY. W PASIE OBECNEJ ZIELENI WYKONAC KORYTOWANIE ORAZ
PODBUDOWE Z CHUDEGO BETONU GR 20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ

GR.15 CM DOWIAZUJAC WIERZCH PROJEKTOWANEJ PODBUDOWY DO
ISTNIEJACEJ.NASTEPNIE WYKONAC Z FIBROBETONU PODBUDOWE ZASADNICZA NA CALEJ

POWIERZCHNI BOISKA. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30
cm na tawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane beda z boiska poprzez jednostronne
odwodnienie liniowe.

Wymagania dotyczace powierzchni podbudowy:

Nawierzchnie poliuretanowe ukfadane sg na podtozu betonowym wykonanym zgodnie ze
sztukg budowlang i PN, co oznacza, ze podioze takie musi by¢ odpowiednio wyprofilowane.
Jego nachylenie powinno zawieraé sie w granicach 0,3-0,8% . Powierzchnia musi by¢ gtadka,
bez jakichkolwiek zagtebien i bruzd - niedopuszczalne sg tzw. ,raki” wyniklie z wylania zbyt
zimnej masy oraz niedowalcowania. Powierzchnia podbudowy nie powinna posiadaé odchylen
od zadanej wysokosci w dowolnym punkcie ponad + 4,0 mm przy 4-ro metrowej tacie
pomiarowe;j.

Warunki, jakie musi spetniaé¢ podtoze przed potozeniem nawierzchni poliuretanowej

Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spekan i stabych fragmentéw. Usuniete by¢
powinny wszelkie slady od oleju, smaru, oznaczeh ze sztucznych tworzyw, farb, itp.
Minimalna temperatura powietrza wynosi 15°C — maksymalna 30°C. Nie mozna uktadac
nawierzchni poliuretanowej podczas opadéw atmosferycznych.

Wykonanie systemu sportowej dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej

Preparat gruntujgcy nalezy natozy¢ tylko na powierzchnie o wielkosci, jakg mozna pokry¢
nastepnie warstwg zasadniczg w ciggu 8 godzin.

Wymiesza¢ granulat SBR i substancje wigzace specjalnym mieszadiem. Powstatg mase
nalezy ukfada¢ na zagruntowane podtoze przy pomocy specjalnej rozktadarki. Po utozeniu
nalezy pozwoli¢ warstwie na utwardzenie. Dtugos¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury
i wilgotnosci.

Po utozeniu warstwy z granulatu SBR nalezy uktada¢ warstwe z granulatu EPDM.
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Wymiesza¢ granulat EPDM w kolorze ceglastym i substancje wigzace specjalnym mieszadtem.
Powstatg mase nalezy uktada¢ na zagruntowane podfoze przy pomocy specjalnej rozktadarki.
Po utozeniu nalezy pozwoli¢ warstwie na utwardzenie. Dtugo$¢ procesu utwardzania zalezy od
temperatury i wilgotnosci.

Malowanie linii

Wykonuje sie po utwardzeniu sportowej warstwy nawierzchni poliuretanowej. llos¢
planowanych linii boisk- 4 kpl. / reczna, siatkowa, kosz, tenis/

Osadzenie tulei dla stupéw wykonywane jest przed utozeniem warstwy podbudowy elastycznej
a po wykonaniu warstw podbudowy mineralnej. Tuleje osadzane sg w fundamentach
betonowych (B-15) o wymiarach dostosowanych do rodzaju osprzetu i zgodnych z
zaleceniami producentow. Pod fundamentem nalezy zapewni¢ warstwe podsypki piaskowej /
zwirowej do gtebokosci przemarzania.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:

6.1. grubosci,

6.2. wskaznika zageszczenia: dla warstwy odcinajacej i warstw podbudowy asfaltowe;j,
6.3. nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

6.4. rownoéci i spadkow: dla warstw podbudowy mineralnej i nawierzchni poliuretanowej

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone bedg z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przez
upowazniong jednostke badawczg, a ich wyniki bedg dotagczone do dokumentacji odbiorowe;.
Wyniki te bedg tez wymagane przy odbiorach robét ulegajgcych zakryciu. Wyniki odbioréw
zapisywane beda w dzienniku budowy.

Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez wykonawce.

Negatywny wynik badania bedzie podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie
obowigzuje wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane
sg ponownej kontroli.

Obmiary robét.

Jednostka obmiarowa jest m? m® i mb. Obmiary wykonywane sg po zakorczeniu robét
(kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony
do zatwierdzenia obmiaru.

Odbiér robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegélnych etapéw robét
ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbiér czesciowy, a wyniki
zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw czesciowych i koncowego.Na
odbiory robét wykonawca bedzie dostarczat réwniez dokumenty potwierdzajace jako$¢ i
przydatnosé do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

Uwagi szczegdbine

Roboty prowadzone beda pod nadzorem osob posiadajgcych wymagane uprawnienia (o ile
takie sg wymagane). Wykonanie nawierzchni poliuretanowej nadzorowane bedzie przez osobe
odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu.

Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ wykonana zgodhnie z jej karta techniczna.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.
- Aprobata Techniczna ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub badania na zgodnos$¢ z
norma
PN-EN 14877 lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez instytucje
uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw (np. Labosport), potwierdzajacy, ze
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oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymienione parametry techniczne

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni

- Deklaracja zgodnosci

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

2.3. Ogrodzenie boiska

Projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0 m.

Zakres robot:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stop betonowych

- ustawienie i zabetonowanie stupow stalowych

- wykonanie stezenia stupdw poprzez przyspawanie w gérnej czesci poprzeczki o  profilu
prostokatnym

- montaz siatki o oczkach 50 x 50 i grubos$ci 3,5mm z linkami stalowymi naciggowymi co 25 cm
w jednej catosci o wys.h=4,0 m

- zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg

Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich wybijajgcych pitke. Stupy
gorg powinny by¢ zamkniete przykrywka.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia lub opisania wzorcowego
egzemplarz materiatu. Wszystkie montowane po6zniej materialy musza by¢ identyczne
jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

3.0.Skltadowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatow .Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do os6b bezposrednio
wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna.

4.0.SPRZET.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu musi odpowiada¢ normom wiasciwym do
zastosowanych materiatéw i zalecanych przez ich producenta.

4.2.TRANSPORT
Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu musi w petni
zabezpiecza¢ materiaty przed ich uszkodzeniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pok. 1.4.

Zakres swiadczenh wykonawcy robét obejmuije:

- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robét szczegotowych

rysunkow (rysunkow warsztatowych) i specyfikacji

kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatow :
- wykonanie robét i przeprowadzenie niezbednych pomiaréw,

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robot, w tym w szczegdlnosci
dokumentaciji powykonawczej, protokotéw badan, pomiaréw i odbiorow czesciowych,
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Swiadectw jakosciowych i atestéw na zastosowane

Materiaty i kart gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materiaty oraz wykonawstwo rob6t muszg by¢ zgodne z
postanowieniami obowigzujgcych przepisoéw, Polskich Norm wprowadzonych do

obowigzkowego stosowania, ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki
zawodowe;j.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy w okresie préb Inwestor ma prawo

zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Przed zakryciem poszczegodlnych etapdw robot w obecnosci Wykonawcy w dniu
wyznaczonym przez Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtiowosci wykonania prac.
Badania dotyczy¢ beda;:

- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania robot zgodnie z regutami sztuki budowlane;j

7.0. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robét :
Przedmiary robét ujetych w niniejszym rozdziale sporzadza sie na podstawie projektu

technicznego. Wszystkie elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad
poszczegdlnymi tablicami.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1.Ustalenia ogoéine dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich materiatdw wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci.
- dokumentacje powykonawczg

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujacych przepiséw i zasad:
a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych.
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b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz.
690 ) z pdzniejszymi zmianami.

c) Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i
oznaczania tym znakiem.

10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji robét zanikajacych

i inwentaryzacji catego przedmiotu zaméwienia/powykonawczej/



