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Załącznik Nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00      POSADZKI

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzki w pomieszczeniach węzłów sanitranych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00       Warstwy wyrównawcze pod posadzki

B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 2 cm płyt drewnopodobnych 

wodoodpornych OSB-4

B.12.02.06 Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami na kleju

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejsze SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonania  oraz  za zgodność 

z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru.



2. Materiały  

2.1. Płyty OSB-4

Do  podłoża pod posadzkę stosować płyty drewnopodobne wodoodporne OSB-4 grubości 

2 cm. 

2.2. Klej do mocowania płytek ceramicznych

Do mocowania płytek ceramicznych stosować wielofunkcyjny klej dyspersyjny  111 firmy 

KREISEL. Opakowania: wiaderka plastikowe 7 kg i 15 kg.

      2.3.       Płytki ceramiczne

Płytki podłogowe ceramiczne mrozoodporne antypoślizgowe, wymagania wg PN-EN 176 

nasiąkliwość – nie mniej niż 2,5%, twardość min.8, ścieralność PEI   IV i V, wytrzymałość 

na zginanie nie mniejsza niż 25 MPa odporność na działanie środków chemicznych kl. B.

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza wykonana z płyt wodoodpornych OSB-4 ułożona bezpośrednio na 

izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV. 

Wymagania podstawowe:

Podkład  powinien być wykonany zgodnie z projektem. Podłoże na którym wykonuje się 

podkład  powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń . 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą. Powierzchnia podkładu sprawdzana łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wskazywać większych prześwitów niż 5 

mm.

5.2. Posadzka z płytek ceramicznych

Przed ułożeniem płytek należy uszczelnić podłoże dodatkowym zabezpieczeniem w postaci 

elastycznej powłoki uszczelniającej CERESIT CR 166  grubości 3 mm. Na tak 

przygotowanym podłożu należy ułożyć płytki ceramiczne na  kleju dyspersyjnym 111.
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli  jakości zamieszczonym na 

opakowaniu.

6.2. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót  

Jednostką  obmiaru robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie projektu.

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej:

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

− ocena wzrokowa,

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, ocena 

wzrokowa,

− sprawdzenie grubości posadzki,

− szerokość spoin,

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów.

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej 

obejmującej.

10. Przepisy związane  
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